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Messingkappe
Dichtungsmasse
Grafit
Schutzmantel

Zinkbecher

eingedickte Ammonium-
chlorid-Losung

Braunstein (MnQO,)
und Grafit

Abb. 23.3 Schematischer Aufbau einer Leclanché-Zelle
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Leclanché-Zelle (Trocken-Batterie; Taschenlampen-
Batterie):

— Minuspol (Oxidation; Anode): Zinkblech (Zn)

— Pluspol (Reduktion; Kathode):

Mangandioxid (MnO.,)

— Elektrolyt: Feuchte Paste («Irockenelement») aus Am-

moniumchlorid, Kleister oder Sigemehl und Russ

— Spannung: 1,5 V
— Reaktionsgleichungen:

Zn(s) + 2 MnO,(s) + 2 H,O(1) —
Zn*"(aq) + 2 MnOOH(s) + 2 OH (aq)

2 NH; (aq) + 2 OH (aq) — 2 NHj(aq) + 2 H,O()
Zn*"(aq) + 2NH;(aq) + 2Cl (aq) — [Zn(NH,),]Cl,(s)
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Alkali-Mangan-Batterie (Alkaline—Batterie):

?ét‘i‘ff’%i?ﬁﬁ‘éi%ﬁ? — Mi‘nusp’ol (Oxidation; Anode): ultrareines, eisen-
’ freies Zinkpulver (Zn)
Stahlbecher, nickelplattiert . PhlSpOl
if?s:lt;(:lilsifgogiaﬁt (Reduktion; Kathode): Mangan(IV)-oxid (MnO,)
Negative Zinkpulverelektrode, — Elektr Olyt: Kalilauge [I<OH(aq)]
Kaliumhydroxid-Elektrolyt _ Spannung: 1,5 V
Negative Kontaktableitung _ Gesamtgleichungen:
seee Scheiderhiilse Zn(s) + Mnoz(s) + 9 HzO(l) —
§§§§ Kunststoffdichtung Zn(OH),(s) + Mn(OH),(aq)
cees Isolierhiille Kunststoff
2 Bedruckter Stahlmantel ZI’I(OH)z(S) 2 OH_(aq) - [Zn(OH)4]2_(aq)

Minuskontaktscheibe
(Stahl, vernickelt)

Abb. 23.4 Schematischer Aufbau einer Alkali-Mangan-Batterie
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Zink-Luft-Batterie:
— — Minuspol (Oxidation; Anode): feines Zinkpulver
— Pluspol (Reduktion; Kathode): Grafit oder Nickel,

. mit Luft gesdttigt und in Kontakt mit Luft
At gt — Elektrolyt: Kalilauge [KOH(aq)]
Kaliumhydroxid-Loésung _ Spannung: 1,2V
Grafitpulver — Gesamtgleichung:
Lufteintritt 2 Zn(s) + O,(g) + 2 H,O(l) = 2 Zn(OH),(s)

Abb. 23.5 Schema einer Zink-Luft-Knopfzelle
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Zellenverbinder

olol>
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Q Verschlussstopfen

Positiver
Plattensatz

Negativer
Plattensatz

Kunststoft-
platten

Abb. 23.6 Aufbau eines Blei-Akkumulators
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Abb. 23.7 Schematische Darstellung der Vorgédnge in einem Blei-Akku
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Pluspol Nickel-Metallhydrid-Akkumulator:
— Minuspol (Oxidation; Anode): Metallhydrid aus

Sicherheitsventil

(+ ' Ni/La oder Ti/Zr mit Wasserstoff (MH)
Abdichtplatte (PVC) — Pluspol (Reduktion; Kathode): Nickeloxidhydroxid
Isolierplatte (NiOOH)
Trennfolie — Elektrolyt: Natron- oder Kalilauge [NaOH(aq);

| KOH(aq)]

negative Platte MH — Beim Entladen werden H-Atome zu H'-Ionen oxi-
positive Platte NIOOH diert und Ni*"- zu Ni*"-Ionen reduziert.

— Spannung: 2 V

Minuspol (Gehéduse) ) L )
— Gesamtgleichung fiir einen Ni-MH-Akku:

Entladen

MH(s) + NiOOH(s) M(s) + Ni(OH),(s)

Laden

Abb. 23.8 Schematischer Aufbau eines Nickel-Metallhydrid-Akkumulators
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Li*-Ionen

Grafit-Ebene

EE—)

0.430nm

Abb. 23.9 a) links: Grafitgitter mit eingelagerten Li*-Ionen; rechts: schematische Darstellung, b) Aufsicht auf eine Ebene der Grafit-
Einlagerungsverbindung Li,C,
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°

Negative Elektrode Elektrolyt Positive Elektrode

ADbb. 23.10 Schematische Darstellung eines Li-lonen-Akkumulators
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Lithium-Ionen
Grafit
Entladung
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Elektroden-
material (Ni-Pd)
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Elektrolyt

Abb. 23.12 Reaktion von Wasserstoff bzw. Sauerstoff an der
Dreiphasengrenze in einer Pore des Elektrodenmaterials
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porose Trennwand Elektrolytlosung

(Phosphorséure)

Abb. 23.13 Schema einer Knallgas-Zelle
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Abb. 23.14 Lokalelement
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