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Abb. 25.2 Schematische Darstellung der SiO4-Gruppen im 

Kristallgitter von Quarz und in der Ebene

Abb. 25.3 Anionen der Silicate. a) SiO4
4–, b) Si2O7

6– und Si3O9
6–, 

c) einfache Kette, d) doppelte Kette
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Abb. 25.7 Im Gitter von Calciumcarbonat treten neben Ca2+-

Ionen CO3
2–-Ionen auf

Günter Baars, Hans Rudolf Christen • Allgemeine Chemie • Theorie und Praxis • 978-3-0355-0260-2
 © hep verlag ag • zu Kapitel 25 • Seite 301



+

+

+

–

–

–

Abb. 25.8 Struktur von Glas. In die Silicatstruktur sind Kat-

ionen eingelagert. Zwecks besserer Übersichtlichkeit werden 

anstelle von vier nur jeweils drei Si—O-Bindungen dargestellt

Abb. 25.9 Ausschnitt aus der Struktur eines Zeo liths. Deutlich 

ist der grosse Hohlraum im Innern des Gitters zu erkennen

Günter Baars, Hans Rudolf Christen • Allgemeine Chemie • Theorie und Praxis • 978-3-0355-0260-2
 © hep verlag ag • zu Kapitel 25 • Seite 302


